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3.3 Diagram Alir Penelitian 

 

Gambar 3.1 Diagram Alir Penelitian 

Mulai 

Identifikasi Masalah 

Kalian Pustaka 

Persiapan Alat dan Bahan 

Aluminium Seri 6 

Proses Anodizing Aluminium : 

 Kuat Arus  3 A,Waktu 10 menit 

 Kosentrasi Larutan 40% H2SO4+Air RO (Reverse Osmosis) 

60%ml,suhu ruangan ±30-35°C 

 Variasi Tegangan Anodizing Aluminium 20,24,dan 28 Volt 

Warna merata 

Ya 

Hasil dan Pembahasan 

Pengujian Kekerasan 

Mikro Vickers 

Selesai 

Kesimpulan dan Saran 

Cleaning Larutan Na2CO3 50 gram + 1 liter RO) 

Etching Larutan NaOH 100 gram + 1 liter RO 

Desmut Larutan H3PO4 75% + H2SO4 15 % + CH3CO2H 10% 

ya 

Tidak 


