BABYV

KESIMPULAN DAN SARAN

A.KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian pengaruh lama perendaman dalam

minuman energi terhadap perubahan warna resin komposit packable, dapat

disimpulkan bahwa :

1. Lama perendaman dalam minuman energi selama 7, 14, dan 21 hari
berpengaruh terhadap perubahan warna resin komposit packable.

2. Terdapat perbedaan yang signifikan pada nilai kromatisitas resin komposit
packable yang direndam dalam minuman energi selama 7 hari ke 14 hari, 14
hari ke 21 hari, dan 7 hari ke 21 hari.

3. Nilai warna kromatisitas tertinggi adalah pada perendaman 21 hari.

B. SARAN

1. Dapat dilakukan penelitian lebih lanjut tentang pengaruh lama perendaman
dalam minuman energi terhadap perubahan warna jenis bahan tumpatan
lainnya.

2. Dapat dilakukan penelitian lebih lanjut tentang pengaruh lama perendaman
dalam minuman energi terhadap perubahan warna resin komposit packable
dengan memperpanjang waktu perendaman agar perubahan warna semakin
jelas terlihat secara visual dan mengetahui waktu maksimal penyerapan

warna pada resin komposit packable.
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