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Hasil pengamatan porositas menggunakan Scanning Electron Miroscope (SEM) 

Sampel C1     Sampel C2 

     

Sampel C3     Sampel C4 

     



 
 

 
 

 

Hasil pengamatan porositas menggunakan ImageJ 

Slice Count Total Area Average Size %Area Mean 

C1 238 1854.545 7.792 0.935 40.504 

C2 161 2409.917 14.968 1.215 40.18 

C3 493 2089.256 4.238 1.053 45.63 

C4 41 575.207 14.029 0.29 255 

 

 

Hasil uji normalitas data dan uji korelasi dengan SPSS 

 

Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

LUAS_PERMUKAAN_PORO

SITAS 
.310 4 . .871 4 .301 

TRANS_KEKUATAN_TARIK .367 4 . .795 4 .093 

 

 

Hasil uji korelasi Pearson 

 

Correlations 

  LUAS_PERMUKAAN_

POROSITAS 

TRANS_KEKUATAN_

TARIK 

LUAS_PERMUKAAN_PORO

SITAS 

Pearson Correlation 1 -.994** 

Sig. (1-tailed)  .003 

N 4 4 

TRANS_KEKUATAN_TARIK Pearson Correlation -.994** 1 

Sig. (1-tailed) .003  

N 4 4 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed).  

 

 



 
 

 
 

  



 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

 


