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LAMPIRAN  
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Lampiran 1. Ijin Penelitian 

1. Ethical Approval (Uji Etik)  
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2. Permit Letter (Surat Ijin) Melakukan Penelitian 
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Lampiran 2. Contoh Perhitungan Bahan 

1. Pembuatan HAuCl4 1,27 mM 

a) Penimbangan HAuCl4  

  
           

    
    

                    

    
           

b) HAuCl4 yang telah ditimbang, dimasukkan ke dalam labu takar 100 ml, dan 

add dengan WFI. Larutan siap digunakan. 

 

2. Pembuatan HAuCl4 0,127(1) mM 

a) Pembuatan HAuCl4 , dengan pengenceran 

                

                                  

    
                

        
 

          

b) HAuCl4, dimasukkan ke dalam labu takar 100 ml, dan add dengan WFI. 

Larutan siap digunakan. 

 

3. Pembuatan Na-Sitrat 38,8 mM  

a) Penimbangan Na-Sitrat  

  
           

    
    

                    

    
           

b) Na-Sitrat yang telah ditimbang, dimasukkan ke dalam labu takar 50 ml, dan 

add dengan WFI. Larutan siap digunakan. 
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Lampiran 3. Hasil Optimasi Nanopartikel Emas (AuNP) 

1. Konsentrasi 1,27 mM  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koloid yang terbentuk berwarna coklat sangat pekat, tidak dapat meneruskan cahaya 

laser (a), dan terjadi agregasi saat didiamkan terlalu lama, namun mampu meneruskan 

cahaya laser (30 menit didiamkan) (b). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uji menggunakan Spektrofotometer Uv-Vis, tidak terdapat spektra yang 

menunjukkan absorbansi dan panjang gelombang dari sampel. Koloid terlalu pekat, 

dan telah terjadi agregasi  

(a)      (b) 



55 
 

 
 

2. Konsentrasi 0,635 mM  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terbentuk warna ungu pekat kemerahan, dan koloid mampu meneruskan cahaya 

laser. Menandakan terdapat nanopartikel dalam koloid tersebut 

 

Uji dengan Spektrofotometer Uv-Vis menunjukkan panjang gelombang 526 nm dan 

absorbansi 1,525  
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3. Konsentrasi 0,254 mM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terbentuk warna merah jernih, dan mampu meneruskan sinar laser. Koloid tidak 

terlalu stabil, dibuktikan pada gambar, terdapat benda asing, gumpalan hasil agregasi 

dari nanopartikel yang telah terbentuk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uji dengan Spektrofotometer Uv-Vis menunjukkan panjang gelombang 520,5 nm dan 

absorbansi 0,818 
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4. Konsentrasi 0,19(1) mM  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terbentuk warna merah ke-ungu-an jernih. Mampu meneruskan cahaya laser  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uji dengan Spektrofotometer Uv-Vis menunjukkan panjang gelombang 521 nm dan 

absorbansi 0,542  
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5. Konsentrasi 0,19(2) mM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terbentuk warna merah jernih, dan mampu meneruskan cahaya laser 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uji dengan Spektrofotometer Uv-Vis menunjukkan panjang gelombang 521,5 nm dan 

absorbansi 0,503  
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6. Konsentrasi 0,19(3) mM  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terbentuk warna merah jernih dan koloid dapat meneruskan cahaya laser 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uji dengan Spektrofotometer Uv-Vis menunjukkan panjang gelombang 521,5 nm dan 

absorbansi 0,503 
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7. Konsentrasi 0,127(1) mM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terbentuk warna merah cerah jernih dan mampu meneruskan cahaya laser 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uji dengan Spektrofotometer Uv-Vis menunjukkan panjang gelombang 521 nm dan 

absorbansi 0,486  



61 
 

 
 

8. Konsentrasi 0,127(2) mM  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terbentuk warna merah ke-ungu-an dan koloid mampu meneruskan cahaya laser 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uji dengan Spektrofotometer Uv-Vis menunjukkan panjang gelombang 535 nm dan 

absorbansi 0,261 
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9. Konsentrasi 0,127(3) mM  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terbentuk warna ungu pekat namun jernih dan koloid mampu mereruskan cahaya 

laser 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uji dengan Spektrofotometer Uv-Vis menunjukkan panjang gelombang 535 nm dan 

absorbansi 0,261 
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10. Konsentrasi 0,0635 mM  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terbentuk warna ungu sangat tipis, koloid mampu meneruskan sinar laser. Namun 

saat diuji dengan Spektrofotometer Uv-vis, absorbansi sangat rendah yaitu 0,037 

dengan panjang gelombang 529 nm 

  



64 
 

 
 

Lampiran 4. Data Hasil Spektrofotometri Uv-Vis Sebelum dan Sesudah Imobilisasi 

1. Sebelum Imobilisasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uji dengan Spektrofotometer Uv-Vis menunjukkan panjang gelombang 524 nm dan 

absorbansi 0,226 

2. Sesudah Imobilisasi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uji dengan Spektrofotometer Uv-Vis menunjukkan panjang gelombang 524,5 nm dan 

absorbansi 0,167  
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Lampiran 5. Data Hasil SEM Sebelum dan Sesudah Imobilisasi  

1. Sebelum Imobilisasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uji mengunakan SEM menghasilkan rata-rata ukuran nanopartikel yaitu 221,7 nm 

 

2. Sesudah Imobilisasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uji mengunakan SEM menghasilkan rata-rata ukuran nanopartikel yaitu 27,3 nm 
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Lampiran 6. Foto Kegiatan 

1. Optimasi Nanopartikel Emas (AuNP) 

  

Penimbangan Natrium Sitrat 
Penimbangan HAuCl4 

Pembuatan Larutan Baku Pengadukan dan Pemanasan 

menggunakan Stirrer 
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2. Imobilisasi AuNP dengan Probe Molecular Beacon (MB) 

  

 

 

 

 

 

 

 

Campuran antara DTT, buffer, Probe MB  tidak mempengaruhi warna dari 

nanopartikel yang ada  LARUTAN 2 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Campuran antara LARUTAN 2 dengan NaCl 1 M. Terjadi agregasi  
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Lampiran 7. Hasil Uji Turnitin 

 


